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STANDARDER FOR SVETSNING AV RORSTFRITT STAL, NICKELBASLEGERINGAR OCH TITAN

Specifikt for rostfritt stal

Beteckning

Titel

Kommentar

SS-EN 1011-3

Svetsning - Rekommendationer for svetsning av metalliska material - Del 3:
Bagsvetsning av rostfritt stal

SS-EN 1011-3/A1:2004

Svetsning - Rekommendationer for svetsning av metalliska material - Del 3:
Bagsvetsning av rostfritt stal

SS-EN 1600

Tillsatsmaterial for svetsning - Belagda elektroder for manuell metallbagsvetsning
av rostfritt och varmebestandigt stél - Indelning

Ska ersattas av ISO 3581. Cohabitation,
se www.svets.se/cohabitation

SS-EN ISO 17633:2006

Tillsatsmaterial for svetsning - Rérelektroder och stavar for metallbagsvetsning
med och utan skyddsgas av rostfria och varmebestandiga stal - Indelning (ISO
17633:2004)

Under revision. CD-omrdstning avslutas
2008-12-20. Eventuella kommentarer
omgaende

SS-EN ISO 14343:2007

Tillsatsmaterial for svetsning - Tradelektroder, svetstrad och svetsstavar for
bagsvetsning av rostfria och varmebestandiga stal — Inledning

Under revision. DIS-omréstning avslutad
2008-12-10. Svenska kommentarer

SS-EN ISO 8249

Svetsning - Bestamning av ferritnummer hos austenitiskt och duplex ferrit-
austenitiskt Cr-Ni rostfritt svetsgods

Specifikt fér nickelbaslegeringar

Beteckning

Titel

Kommentar

SS-EN ISO 9606-4

Svetsarprovning - Smaltsvetsning - Del 4:Nickel och nickellegeringar (ISO 9606-
4:1999)

SS-EN ISO 18274

Tillsatsmaterial for svetsning - Trad- och bandelektroder, tradar och stavar for
bagsvetsning av nickel och nickellegeringar - Indelning

Under revision. DIS-omréstning vantas

Specifikt for titan

Beteckning

Titel

Kommentar

SS-EN ISO 9606-5

Svetsarprovning - Smaltsvetsning - Del 5:Titan och titanlegeringar, zirkonium och
zirkoniumlegeringar (1ISO 9606-5:2000)

SS-EN ISO 15614-5:2004

Specifikation for och kvalificering av svetsprocedurer for metalliska material —
Svetsprocedurkontroll — Del 5: Bagsvetsning av titan, zirkonium och dess
legeringar (ISO 15614-5:2004)

Bekraftad t o m 2012

SS-EN ISO 24034:2005

Tillsatsmaterial for svetsning - Tradar och stavar fér smaltsvetsning av titan och
titanlegeringar - Indelning (ISO 24034:2005)

Bekraftad t o m 2013
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Allmént for rostfritt stal, nickelbaslegeringar och/eller titan (viktiga exempel)

Mathias Lundin/2008-12-14

Beteckning Titel Kommentar
SIS-CEN ISO/TR Svetsning - Riktlinjer for ett system for gruppering av metalliska material (ISO/TR

15608:2005 15608:2005)

SIS-CEN ISO TR Svetsning - Grupperingssystem for material - Europeiska material (ISO/TR

20172:2006 20172:2005)

SS-EN 287-1:2004

Svetsarprévning - Smaltsvetsning - Del 1: Stal

Under revision. 3e DISen

SS-EN ISO 5817:2007

Svetsning - Smaltsvetsforband i stal, nickel, titan och deras legeringar
(stralsvetsning undantagen) - Kvalitetsnivaer for diskontinuiteter och
formavvikelser (ISO 5817:2003, korrigerad version:2005, inklusive Tekniskt
korrigendum 1:2006)

SS-EN ISO 15614-1

Specifikation for och kvalificering av svetsprocedurer for metalliska material —
Svetsprocedurkontroll — Del 1: Bag- och gassvetsning av stal och bagsvetsning
av nickel och nickellegeringar (ISO 15614-1:2004)

Kommer att revideras de narmaste 2
aren.

SS-EN 1597-1

Tillsatsmaterial for svetsning - Provningsmetoder - Del 1: Prov for
helsvetsprovstavar i stal, nickel och nickellegeringar

SS-EN 14532-1:2005

Tillsatsmaterial vid svetsning — Provningsmetoder och kvalitetskrav — Del 1:
Grundlaggande metoder och bedémning av dverensstammelse for tillsatsmaterial
for stal, nickel och nickellegeringar

SS-EN 14532-2:2005

Tillsatsmaterial vid svetsning — Provningsmetoder och kvalitetskrav — Del 2:
Kompletterande metoder och bedémning av éverensstammelse for tillsatsmaterial
for stal, nickel och nickellegeringar

SS-EN ISO 22825:2006

Ofdrstérande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Provning av svetsar i
austenitiska stal och nickelbaserade legeringar (ISO 22825:2006)

SS-EN ISO 9692-1

Svetsning och beslaktade férfaranden — Rekommendationer for svetsfogar — Del
1: Manuell metallbagsvetsning, gasmetallbagsvetsning, gassvetsning, TIG-
svetsning och stralsvetsning av stal (ISO 9692-1:2003)

SS-EN ISO 17834

Termisk sprutning - Belaggningar mot korrosion och oxidation vid héga
temperaturer (ISO 17834:2003)

Hanvisar vidare till www.svets.se/standard

Har anledning att aterkomma med kompletteringar.

/Mathias Lundin




